MELISANDRE

PORCELANICO - PORCELAIN TILE

— MATT FINISH

VITAC=RrRE

PEARL - CREAM

D@

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE 60X120 CM RC 60X60 CM RC
24°X48” RC 24°X24” RC
FORMATO FABRICACION / WORK SIZE 59,6X120 CM RC 59,6X596 CM RC
234°X47,2” RC 234°X234” RC
TIPO / TYPE PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
GRUPO / GROUP Bla

VARIACION GRAFICA / SHADE VARIATION | V2

. NORMA / VALOR DEL TEST / EVALUACION /
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION SR e ST
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION UNE-EN-I1SO 10545-3 Ev<05% CUMPLE / COMPLIES
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH UNE-EN-1SO-10545-4 >1300N CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA FLEXION / MODULUS OF RUPTURE UNE-EN-1SO-10545-4 > 35 N/mm2 CUMPLE / COMPLIES
PEARL CLASE 4 / CLASS 4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION UNE-EN-1SO-10545-7 VADLS:RLE\)EE&RA’EBE /
CREAM CLASE 4 / CLASS 4
. REQUERIDO /
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK UNE-EN-1SO-10545-9 REQUESTED CUMPLE / COMPLIES
REQUERIDO /
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE UNE-EN-1SO-10545-11 REQUESTED CUMPLE / COMPLIES
REQUERIDO /
RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE UNE-EN-1SO-10545-12 REQUESTED CUMPLE / COMPLIES
MINIMO CLASE 3/
RESTISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS UNE-EN-1SO-10545-14 MINIVUM GLASS 3 CUMPLE / COMPLIES
PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / MINIMO CLASE B
Eggfgl—éi:}ll?SCHEMchLS AND SWIMMING UNE-EN-ISO-10545-13 / CUMPLE / COMPLIES

MINIMUM CLASS B

RESISTENCIA QUIMICA /

CHEMICAL RESISTANCE ACIDOS A BAJA CONCENTRACION /

LOW CONCENTRATION ACIDS

UNE-EN-ISO-10545-13

VALOR DECLARADO /
DECLARED VALUE

MINIMO CLASE LB /
MINIMUM CLASS LB

BASES A BAJA CONCETRACION /

UNE-EN-ISO-10545-13

VALOR DECLARADO /

MINIMO CLASE LB /

LOW CONCENTRATION OF ALKALIS DECLARED VALUE MINIMUM CLASS LB
UNE-EN-16165 Anexo C AN 2.6 CLASE 1/ CLASS 1
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL
PENDULO / SLIP RESISTANCE PENDULUM TEST
UNE-EN 16165 ANEXO C UK SRG (PTV) -
COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO (Dcof) / '
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DcZ% ANSI A326.3:2021 -
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. METODO DE -~
LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE. UNE-EN 16185 ANEXO B AN 3.3 RO
SHOD RAMP TEST
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. METODO DE LA
RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE. UNE-EN 16165 ANEXO A AN 3.2 CLASE A /CLASS A
BAREFOOT RAMP TEST
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) EN-101 (NORMA ANULADA) V%SDRLQEEISI/?/?AALBE / l'\\/|/|||slll\’\2|8|\/:|;f/3
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